
Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 
 

Представляет собой смеси летучих органических жидкостей. 

Растворитель Р-4 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе 
поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров 
винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ. 

 Лаки — (ХС-76; ХС-724), 
 Эмали — (ХВ-16; ХВ-112; ХВ-124; ХВ-125; ХВ-142; ХВ-179; ХВ-518; ХВ-519; ХВ-

553; ХВ-714; ХВ-750; ХВ-782; ХВ-1100; ХВ-785; ХВ-1120; ХВ-1149; ХВ-5169; ХС-
119; ХС-527; ХС-710; ХС-717; ХС-720; ХС-724; ХС-747; ХС-748; ХС-759; ХС-781; 
ХС-5163; ПХВ-29; ПХВ-101), 

 Грунтовка — (ХВ-062; ХВ-079; ХС-010; ХС-059; ХС-068; ХС-077; МС-067), 
 Шпатлевка — (ХВ-004; ХВ-005; ЭП-0020). 

 


